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Wolframbeschichtung auf Stahl 

REM-Schliffbilder 
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Überblick - 53x 

Der Überblick zeigt den Schliff durch die gesamte Probe. 

Am rechten Bildrand sieht man die Probenrückseite. 
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Beschichtung - 500x 

Das Bild zeigt eine sehr dicke Stelle der W-Schicht (> 100 µm) 

Die Beschichtung ist dicht und homogen. 

Es ist keine Ablösung zwischen Schicht und Substrat erkennbar. 

W-Schicht Stahl-Substrat W-Schicht Stahl-Substrat 
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Beschichtung - 1000x 

Das Bild zeigt eine dünne Stelle der W-Schicht ca. 40 µm) 

Die Beschichtung ist dicht und homogen. 

Es ist keine Ablösung zwischen Schicht und Substrat erkennbar. 

W-Schicht Stahl-Substrat W-Schicht Stahl-Substrat 
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Beschichtung - 2000x 

Das Bild zeigt eine dünne Stelle der W-Schicht ca. 40 µm) 

Die Beschichtung ist dicht und homogen. 

Es ist keine Ablösung zwischen Schicht und Substrat erkennbar. 

W-Schicht Stahl-Substrat W-Schicht Stahl-Substrat 


